
Шкала ориентировочной оценки качества бетона по значению скорости распространения 

ультразвука (по Лесли и Чизмену) 

Скорость распространения        

ультразвука Vp, м/с 

Состояние бетона Ориентировочное значение 

модуля упругости Н,  кг/см2 

Меньше   1520 очень плохое  Меньше   49000 

1520-3050 плохое 49000-189000

3050-3660  удовлетворительное 189000-273000

3660-4570 хорошее 273000-434000

Больше   4570 отличное Больше  434000 


