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Оценка технического состояния сооружений – необхо-

димый этап в системе обеспечения их безопасной, надеж-

ной и долговечной эксплуатации.

Обследование сооружений метрополитена – задача 

уникальная. Во-первых, при работе в зонах прохода пасса-

жиров практически все конструкции закрыты облицовоч-

ными материалами и архитектурными деталями (декором), 

возможность нарушения целостности которых ограничена 

или вообще недопустима (в московском метро, например, 

многие станции имеют статус памятников архитектуры), т.е. 

существенно ограничены возможности доступа к конструк-

циям, отбора образцов материалов и  т.п. В этих условиях 

необходимы надежные альтернативные способы оценки 

технического состояния на основе неразрушающих мето-

дов. Учитывая многообразие конструктивных элементов 

сооружения, их индивидуальность, необходима широкая 

номенклатура методов и средств диагностики. Кроме того, 

существенным условием при проведении диагностических 

работ является ограничение их по времени: ночью в «окно» 

продолжительностью всего несколько часов.

Как известно, основные повреждения отделки, архитек-

турных деталей и самих конструкций метрополитена связаны 

в основном с поступлением грунтовых вод в сооружение и с 

последующей миграцией влаги в конструкциях. Применение 

различных типов обделок в зависимости от состава и состоя-

ния вмещающего грунтового массива позволяет обеспечить 

несущую способность и  максимально защитить внутрен-

нее пространство от воздействия грунтовых вод. Однако  

в процессе эксплуатации на обводненных участках грунто-

вого массива появляются течи даже в обделках из чугун-

ных тюбингов. В связи с этим в сооружениях метрополитена 

предусматривается использование дренажных систем раз-

личных типов: защитных зонтов, лотков и трубок. Эти систе-

мы труднодоступны для обслуживания и прочистки.

В результате отказов гидроизоляции вода нарушает 

эксплуатационный режим сооружений, приводит к  интен-

сивной коррозии несущих крепежных элементов конструк-

ций, попадает на облицовочные материалы станций, портит 

внешний вид декора.

Как правило, намокания могут быть выявлены визуаль-

но. Однако в случае незначительного уровня повреждений 

распознать их фактический объем при обычном осмотре не 

представляется возможным. Решить эту задачу позволяет 

съемка конструкций в инфракрасном диапазоне. Наиболее 

эффективна съемка поверхности защитных зонтов тон-

нельных конструкций станций и наклонных ходов. В местах 

интенсивных протечек грунтовых вод проникшая через об-

делку вода попадает на поверхность зонта, изменяя темпе-

ратуру его материала в этом месте. В инфракрасном диа-

пазоне такое место выделяется в виде «теплового пятна» 

на поверхности конструкции (рис. 1).

Кроме определения локальных протечек инфракрасная 

термография позволяет быстро получить общую картину по 

температурным изменениям протяженных тоннельных выра-

боток (станций, наклонных ходов), составить представление  

о движении воздушных потоков. Температурные изменения 

обусловлены расположением вентиляционных шахт, наличием 

на перегоне между станциями открытых участков, количеством 

проходящих в сооружениях людей. Интенсивные пассажиропо-

токи также влияют на тепловлажностный режим на станциях,  

на износ некоторых отделочных материалов. Изменчивость 
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температурно-влажностного режима в сооружениях метро-

политена иллюстрирует график на рис. 2, построенный по 

результатам автоматизированного мониторинга тепловлаж-

ностного режима воздуха на одной из станций. Из него сле-

дует, что для рассматриваемого участка характерно влияние 

температуры воздуха на дневной поверхности на изменение 

влажности внутри сооружений.

На рис. 3 представлены результаты тепловизионных 

исследований поверхности путевой стены станции, вблизи 

которой расположен открытый участок пути. Видно, что бо-

лее холодные воздушные массы, принесенные подвижным 

составом, охлаждают поверхность стены приблизительно 

до середины станции. Расположение вентиляционных шахт 

может также влиять на распределение теплового поля на 

поверхности стен. Таким образом, влияние температурных 

перепадов на строительные конструкции и отделочные ма-

териалы станций сильнее проявляется при выходе поезда из 

перегонного тоннеля (воздух из вентшахты захватывается 

подвижным составом и приносится на станцию). Изменения 

тепловлажностного режима могут провоцировать возник-

новение повреждений в конструкциях и отделочных мате-

риалах, приводить к их преждевременному износу.

Термография также перспективна при проведении кон-

троля качества ремонтных работ на обделках подземных 

сооружений путем режимных тепловизионных наблюдений 

их поверхности. Примером служит мониторинг выполнения 

тампонажных работ при создании противофильтрационных 

завес в заобделочном пространстве. При условии прове-

дения контрольного бурения и  привязки его результатов  

к конкретным тепловизионным картинам достоверность 

результатов термографии высокая [1].

Тепловизионные исследования позволяют оценить общую 

картину, связанную с  нарушениями гидроизоляции, по из-

менениям температуры на обследованной поверхности кон-

струкций и  отделочных материалов. Для того чтобы более 

конкретно установить те или иные повреждения или дефек-

ты конструкций, отследить миграцию влаги в конструкци-

ях, определить степень их разрушения (коррозию арматуры 

и  крепежных элементов, деструктивные процессы в бетоне 

и др.), необходимо выполнить осмотр скрытых отделкой ча-
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Рис. 1. Тепловизионные исследования поверхности зонта наклонного эскалаторного тоннеля. Выделяются пятна с пониженным 
температурным фоном в местах протечек грунтовых вод через обделку тоннеля

Рис. 2. Мониторинг тепловлажностного режима станции  
в течение 30 часов. Резкие изменения температуры на 
поверхности отражаются на изменении влажности в сооружении

Рис. 3. Станция, вблизи которой находится открытый участок 
пути. Развертка стены путевого тоннеля по всей длине станции 
с картой распределения температурного поля на ее поверхности
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стей. Для этого проводятся эндоскопические исследования 

путем пробуривания в материале конструкций отверстия не-

большого диаметра, через которое пропускается гибкий или 

жесткий эндоскоп и производится диагностика. Прибор осве-

щает зону осмотра и позволяет зафиксировать изображение 

на фотоаппарат или видео-камеру. Таким образом можно, 

например, определить местонахождение отверстий-пробок  

в чугунных тюбингах, скрытых за бетонными элементами, для 

последующего выполнения тампонажных работ, т.е. восста-

новления гидроизоляционных функций обделки тоннелей.

В местах, где нарушение конструкционной целостно-

сти недопустимо, исследования проводятся иными нераз-

рушающими методами контроля. Определяющей задачей 

здесь выступает выявление мест нарушений герметично-

сти обделки и определение путей фильтрации проникшей  

в сооружение воды. Одним из наиболее эффективных в этих 

условиях является георадиолокационный метод. Получив-

ший широкое распространение в последнее время, этот ме-

тод исследования железобетонных конструкций позволяет 

оперативно решать ряд задач диагностики. Из-за высокой 

степени зависимости диэлектрической проницаемости сре-

ды [2] (на изменении именно этого параметра основаны 

исследования) от влажности становится возможным опре-

деление мест намокания, например, обделок эскалаторных 

наклонных ходов, скрытых защитными зонтами (рис. 4), или 

перекрытий машинных залов эскалаторов, для которых ха-

рактерны протечки техногенных и грунтовых вод.

Для предупреждения протечек грунтовых вод через 

обделку важно представлять состояние тампонажного 

слоя за ней, а также состояние грунтового массива. В свя-

зи с этим важной задачей является определение контакта 

«обделка–грунт». В перегонных тоннелях с  бетонной или 

железобетонной обделкой оценить состояние контакта  

с вмещающими грунтами можно при помощи методов, ос-

нованных на распространении упругих волн в конструкции. 

Кроме определения контактных условий, сейсмоакустиче-

ские методы позволяют получить важные динамические 

характеристики сооружения, которые дают возможность 

прогнозировать дальнейшее развитие процессов разру-

шения. Здесь следует отметить важность динамического 

воздействия на обделку проследующего по тоннелю под-

вижного состава. Такое воздействие может способство-

вать развитию дополнительных трещин в конструкциях  

и, следовательно, возникновению новых протечек. Отклик 

конструкции на динамическое воздействие характери-

зуется величиной добротности колебательной системы.  

В результате инструментальных измерений на обделке тон-

неля могут быть получены величины добротности по всем 

исследуемым участкам тоннеля [3] и выделены те зоны, где 

требуется проведение работ по восстановлению контакта 

обделки тоннеля с грунтом. 

Другой метод, позволяющий определять контакт об-

делки тоннелей с  грунтом, – ультразвуковой. Это один  

из самых известных методов диагностики. Основанный на 

распространении в среде упругих колебаний, этот метод 

позволяет не только определять повреждения и  дефек-

ты в бетоне конструкций, но и  оценивать прочность бе-

тона, устанавливать его упругие и  деформационные ха-

рактеристики. Современные приборы дают возможность 

решать более сложные задачи, например, определять кон-

такт обделки с  грунтом методом ультразвуковой томогра-

фии. Кроме того, при помощи современных программных 

пакетов этот метод позволяет визуализировать располо-

жение дефектов в конструкции. Достоверность получаемых  

Рис. 4. Георадиолокационные исследования. Результаты диагностики повреждений обделки тоннеля наклонного хода эскалатора 
с определением мест протечек в обделке и повреждений крепления
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

результатов в этом случае достигается благодаря использова-

нию многоканальной системы измерений и мощной программ-

ной обработке полученных результатов. Так, при использова-

нии стандартно принятой одноканальной схемы измерений 

полученная скорость упругих волн представляет собой сред-

нюю величину вдоль конкретного луча, соединяющего ис-

точник излучения с приемником. Иными словами, полученная 

скорость есть интегральная лучевая сумма [4]. Использование 

многоканальной системы с  многократным перекрытием лу-

чевых скоростей позволяет существенно повысить достовер-

ность результатов.

Таким образом, современные методы исследования про-

цессов влагопереноса в конструкциях сооружений метро-

политенов позволяют получить следующую информацию:

•	 определять места протечек грунтовых и  техногенных 

вод на ограждающих конструкциях и устанавливать ме-

ста нарушений герметичности самой обделки подзем-

ного сооружения;

•	 исследовать процессы миграции влаги в ограждающих 

конструкциях, а также в деталях художественной и ар-

хитектурной отделки станций;

•	 локализовывать коррозионные повреждения металло-

конструкций и арматуры в бетоне, положение которых 

всегда привязано к местам намокания;

•	 определять шаг армирования и  толщину защитного 

слоя бетона;

•	 получать объемное представление о локальных по-

вреждениях и дефектах бетона обделки;

•	 выявлять участки нарушения контакта обделки подзем-

ных сооружений с вмещающим грунтовым массивом;

•	 определять проблемные участки в обделке тоннелей 

для последующих более детальных исследований;

•	 на основании результатов диагностических мероприя-

тий устанавливать необходимость проведения ремонт-

ных работ, их объемы и сроки, что позволяет повысить 

безопасность эксплуатации сооружений и  оборудова-

ния метрополитена, обеспечить бесперебойную работу 

подвижного состава.




